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LISTE FREIGEGEBENER PRUFVERFAHREN IM RAHMEN DER FLEXIBLEN
AKKREDITIERUNG / LIST OF APPROVED TEST PROCEDURES AS PART OF THE
FLEXIBLE ACCREDITATION

Gultig ab / Valid from: 07.05.2025

Folgende genormte oder ihnen gleichzusetzende Prifverfahren kdnnen im Rahmen des flexiblen Akkreditie-
rungsbereichs im Labor der ASAP Engineering GmbH, Weyhausen angewendet werden:

The following standardized or equivalent test methods can be used in the laboratory of ASAP Engineering
GmbH, Weyhausen within the scope of flexible accreditation:

Fachbereich / | Priifverfahren / Titel der des Priifverfahrens / Einschrankungen
Technical De- | Ausgabestand Title of the test procedure zum Priifverfahren /
partment Test Procedure Restrictions to the
| Release Date test procedure
Umwelt DIN EN 60068- | Umgebungseinflisse— Teil 2-1: Prifverfahren
Environmental 2-1 — Prifung A: Kélte
testing 2008-01 Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test
A: Cold
Umwelt DIN EN 60068- | Umgebungseinflisse— Teil 2-2: Priifverfahren
Environmental 2-2 — Prifung B: Trockene Warme
testing 2008-05 Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test
B: Dry Heat
Umwelt DIN EN 60068- | Umgebungseinflisse— Teil 2-14: Prifverfah- | Nur / Only: Prifverfah-
Environmental 2-14 ren — Priifung N: Temperaturwechsel ren nach Prifmethode
testing 2025-03 Environmental testing — Part 2-14: Tests — "Prifung Nb" / Test
Test N: Change of temperature method acco“rdlng to »
test method “Test Nb
Umwelt DIN EN 60068- | Umgebungseinflisse— Teil 2-30: Prufverfah-
Environmental 2-30 ren — Prifung Db: Feuchte Warme, zyklisch
testing 2006-06 (12 + 12 Stunden)
Environmental testing — Part 2-30: Tests —
Test Db: Damp Heat, cyclic (12h+12h cycle)
Umwelt DIN EN 60068- | Umgebungseinflisse— Teil 2-38: Prifverfah-
Environmental 2-38 ren — Prifung Z/AD: Zusammengesetzte Pri-
testing 2022-09 fung, Temperatur/Feuchte, zyklisch
Environmental testing — Part 2-38: Tests —
Test Z/AD: Composite temperature/humidity
cyclic test
Batterieprifungen | PV8450 Lithium-lonen-Zellen fiir Automotive Anwen- | Nur Only: Kap.4.6.14,
Battery testing 2021-11 dungen 8.1,8.2,8.3.1,8.3.2,
Lithium-ion cells for automotive applications 8.3.3,84.1,8.4.2,
8.44
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